《地基与基础》试验检测员考试大纲

主要考试内容

1 土工试验基础知识

（1）土的物理性质和工程分类

了解：土的成因；土的形成年代；土的三相组成；土中液态水的类型；土的击实原理。

熟悉：颗粒级配曲线、不均匀系数、曲率系数的含有和应用；碎石土、砂土、粉土、黏性土、淤泥性土、混合土和人工填土的定义。

掌握：土的物理性质指标的定义、计算和意义；砂土相对密度的定义与判别；黏性土的界限含水量、塑性指数（IP）和液性指数（IL）的概念和应用。

（2）土中水的运动规律

了解：土的渗透性质

熟悉：土的毛细性

掌握：达西定律及其适用条件

（3）地基的应力、沉降与承载力

了解：自重应力、基底压力、基底附加压力和地基附加应力的概念；有效应力和孔隙水压力的概念；有效应力原理；挡土墙压力概念；地基承载力概念。

熟悉：室内压缩曲线的特点；压缩曲线和压缩性指标的含义很应用；土体极限平衡和库仑抗剪强度理论；抗剪强度指标的几种试验测定方法；天然土体的固结状态；土体固结概念；地基变形与固结计算的理论和方法；地基承载力的确定方法。

掌握：土的抗剪强度的概念及其指标的含义；直剪和三轴试验测定抗剪强度指标的三种试验方法；自重应力、基地压力、基地附加压力和地基附加应力的计算；地基剪切破坏的三种形式；地基承载力的主要影响因素。

（4）土样和试样的制备

了解：土样的采样和试样的制备

熟悉：原状土样与扰动土样的概念

掌握：原状土样取土、运输、保管应满足的要求

2  土工试验

（1）含水率试验

了解：含水率试验原理

熟悉：含水率的常用试验方法，适用的土类及仪器设备

掌握：含水率的定义；烘干法和酒精燃烧法的试验操作方法和数据整理方法。

（2）界限含水率试验

了解：液、塑限联合测定法的原理；含水率对土的所处状态的影响

熟悉：仪器设备

掌握：塑限和液限的定义；试验方法适用的土类；液塑限联合测定法的操作方法和使用数据整理。

（3）密度试验

了解：密度试验原理

熟悉：环刀法、灌砂法的仪器设备

掌握：各试验方法适用的土类；环刀法、灌砂法的试验操作方法和数据整理方法。

（4）土粒相对密度试验

了解：土粒相对密度试验原理

熟悉：比重瓶法的仪器设备

掌握：常用的土粒的相对密度试验适用的土类；比重瓶法的操作方法和数据整理方法。

（1） 砂土相对密度试验

了解：相对密度试验的基本原理

熟悉：仪器设备

掌握：相对密度试验的适用性；最大、最小干密度试验操作方法和数据整理方法；砂土密度度的评价

（2） 颗粒分析试验

了解：土的颗粒分级的概念

熟悉：试验的适用土类；筛分析法、密度计法的仪器设备

掌握：筛分析法、密度计法的试验操作方法和数据整理方法。

（3） 击实试验

了解：击实试验的目的及对实际工程的指导意义。

熟悉：仪器设备

掌握：土样制备、操作方法、试验质量的控制和数据整理方法。

（4） 渗透试验

了解：渗透试验原理

熟悉：仪器设备

掌握：土的渗透系数的定义；常水头和变水头试验的操作方法和数据整理方法。

（5） 固结试验

了解：压缩固结试验原理；仪器变形校正；试验成果的应用。

熟悉：仪器设备；固结稳定标准。

掌握：试验的加荷和排水条件；压缩固结试验的操作方法和数据处理方法。

（6） 直接剪切试验

了解：直接剪切试验原理

熟悉：仪器设备；快剪、固结快剪的适用条件。

掌握：直接剪切试验的排水和加荷条件；直接剪切试验的操作方法和数据整理方法。

（11）无侧限抗压强度试验

了解：无侧限抗压强度试验原理及用途

熟悉：仪器设备

掌握：无侧限抗压强度试验定义；无侧限抗压强度试验的操作方法和数据整理方法。

（12）三轴剪力试验

了解：三轴剪力试验原理

熟悉：仪器设备；试验方法分类

掌握：适用土质条件和土样制备；三轴剪力试验的数据整理方法。

（13）土的动力特性试验

了解：动荷载的特点

熟悉：利用动三轴确定动模量和动阻尼比。

掌握：动三轴试验中动强度的确定。

3 土工合成材料

（1）基础知识

了解：水运工程中对土工合成材料及相关产品要求；土工合成材料的应用范围。

熟悉：相关标准中对土工合成材料的规定；土工织物及相关产品的质量要求：单位面积质量、厚度、渗透性、孔径、拉伸率、拉伸强度、抗滑性。

掌握：按标准对土工合成材料进行有关试验，填写试验记录，编制试验检测报告。

（2）单位面积质量的测定

了解：测试方法的适用范围及原理

熟悉：土工织物的单位面积质量要求；测试设备。

掌握：单位面积质量的测定的方法；操作方法；结果计算和评定；注意事项。

（3）厚度的测定

了解：土工布、土工膜和复合产品单层厚度的测定方法的适用范围及原理。

熟悉：土工织物的厚度要求；测试设备

掌握：厚度的测定方法；操作步骤；结果计算和评定；注意事项。

（4）透水性试验 

了解：测试方法的适用范围及原理

熟悉：垂直渗透仪的基本组成、操作方法

掌握：测定方法；操作步骤；结果计算和评定；注意事项。

（5）有效孔径的测定

了解：各种有效孔径的测试地方法及原理

熟悉：干筛法和湿筛法的适用范围；仪器及用具

掌握: 干筛法和湿筛法的操作步骤；结果计算和评定；注意事项。

（6）拉伸试验

了解：土工布宽条拉伸试验和土工膜拉伸试验方法和适用范围及原理

熟悉：条样试验；隔距长度、夹持长度；标记长度；伸长和伸长率；最大负荷及其伸长率；拉伸试验机的结构。

掌握：土工布宽条拉伸试验和土工膜拉伸试验方法的操作步骤；结果计算和评定；注意事项。

（7）摩擦特性试验

了解：直剪摩擦试验的原理和适用范围

熟悉：直剪仪的组成

掌握：土样（分标准砂和现场土）和土工布的制备；试验操作步骤；结果计算和评定；注意事项。

3 现场测试

（1） 静力触探试验（CPT）

了解：静力触探的原理

熟悉：电测式静力触探设备与量测仪器；试验操作方法。

掌握：静力触探试验的适用范围；静力触探探头的标定；静力触探方法；资料修正和整理；土层划分。

（2）动力触探试验（DPT）

了解：动力触探试验原理

熟悉：动力触探试验设备与量测仪器；动力触探分类及贯入标准

掌握：动力触探试验的适用范围；动力触探的现场试验方法；资料整理。

（3）平板载荷试验（PLT）

了解：地基承载力的概念；《港口工程地基规范》（JTJ 250-98）地基承载力标准的概率。

熟悉：测试设备与测试方法。

掌握：平板载荷试验的试验终止条件；资料整理方法；根据《港口工程地质勘察规范》（JTJ 240-97）确定地基容许承载力、极限承载力。

（4）标准贯入试验（SPT）

了解：标准贯入试验的原理

熟悉：试验设备与试验方法

掌握：标准贯入试验成果的应用范围；试验成果的校正。

（5）旁压试验（PMT）

了解：旁压试验方法；预钻成孔的技术要求。

熟悉：预钻式和自钻式旁压试验仪器设备的组成；预钻式的成孔机具和方法；预钻式旁压仪的校正。

掌握：旁压试验成果整理；预钻式旁压试验的现场测试方法。

（6）十字板剪切试验（FVT）

了解：十字板试验原理及用途

熟悉：试验设备；十字板剪切仪的检定。

掌握：十字板剪切试验的适用性；试验操作方法；十字板剪切试验的数据整理。

（7）土的总应力测试

了解：土压力测试原理

熟悉：土压力计的基本技术要求和埋设要求。

掌握：土压力计的种类和埋设方法；土压力计的标定和观测；测试成果的整理。

（8）孔隙水压力测试

了解：孔隙水压力测试原理

熟悉：孔隙水压力的主要技术指标；埋设方法和适用条件；钻孔中孔压计埋设要点。

掌握：孔隙水压力计的种类；孔隙水压力计的选择和观测；成果整理。

（9）地表综合沉降

了解：水准测量的原理

熟悉：仪器测试精度；测试频率；沉降稳定的标准

掌握：地表综合沉降测点的布置原则；沉降分析以及荷载与沉降速率的控制。

（10）分层沉降

了解：成孔机具。

熟悉：分层沉降仪的埋设方法。

掌握：测试方法;成果整理与应用。

（11）地表与深层水平位移

了解：成孔机具。

熟悉：边桩测试技术；测斜管的埋设技术。

掌握：测试方法；测量成果的整理与应用。

水运工程试验检测员参考用书一套:

（1）“水运工程试验检测概论”定价为25元/本
(2) “混凝土及构件试验检测”定价为27元/本
（3）“土工试验及地基承载力检测”定价为27元/本
（4）“原材料质量检测”定价为25元/本
