简答题

1、标定筒下部圆锥体内砂的质量：
2、标定量砂的单位质量γ。

3、灌砂法试验步骤

4、环刀法测定粘性土及无机结合料稳定细粒土密度

5、环刀法测定砂性土或砂层密度

6、用电动取土器测定元机结合料细粒土和硬塑土密度

7、贝克曼梁法测弯沉

8、承载板法测土基的回弹模量                        

9、3m直尺法测平整度

10、连续式平整度仪法测平整度

11、车载式颠簸累积仪测定的VBI与国际平整度指数IRI相互关系的建立（含标定方法）

12、手工铺砂法测构造深度   

13、摆式仪测定路面抗滑值试验方法（含校核方法）

14、路面厚度检测：    （一）挖坑法检测厚度：（（二）钻孔取样法：    

15、EDTA滴定测水泥或石灰含量

16、有效氧化钙的测试方法

17、氧化镁的测试方法
18、有效氧化钙和氧化镁合量的简易测试方法

19、水泥稳定类无侧限抗压强度试验方法

20、土基现场CBR值测试方法

21、落球仪快速测定土基现场CBR值试验方法
22、简述渗水仪测定路面渗水系数的现场测试步骤
23、简述水泥稳定土配合比设计的要点
24、粉煤灰细度的试验方法和步骤？
25.水泥的技术性质有哪些？

26．水泥细度试验几种方法的比较
27．水泥净浆标稠的试验步骤
28．水泥凝结时间的试验步骤
29．水泥混凝土的配合比设计步骤
30．工作性的检测方法，以及其使用范围
31．混凝土拌合物的坍落度试验步骤
32．混凝土离析的原因
33．水泥混凝土的耐久性：
34、土的颗粒分析

1．沥青针入度方法与步骤


2．沥青延度试验方法方法与步骤

3．沥青软化点试验方法方法与步骤

4．沥青混合料马歇尔稳定度试件成型

5．沥青混合料车辙试验方法

6．沥青混合料的水稳性检测方法和步骤（水煮法）：（水浸法）    
7． 沥青混合料沥青的含量测试方法（油石比）
