CBR击实、膨胀量试验原始记录

表2                                                                                                                         NO. 000X
	土样编号
	
	取 样 位 置
	           
	报告编号
	

	试验日期
	       CBR击实试验原始记录
	试验人员
	

	
	击  实  次 数
	30击
	50击
	98击

	
	筒         号
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试 筒 质 量（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	筒+湿土质量（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	盒       号
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试 盒 质 量（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	盒+湿试样质量（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	盒+干试样质量（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验日期
	膨胀量试验原始记录
	试验人员
	

	
	筒         号
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  泡水前百分表初读数
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      
	泡水后百分表终读数
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验日期
	吸水量试验原始记录
	试验人员
	

	
	筒         号
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	泡水后筒+湿土质量g
	
	
	
	
	
	
	
	
	


